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Introduction  

Variation des énergies entre 4f -5d ou BTC 

La 
 

C.K. Jørgensen , Mol. Phys ., 5 (1962) 271 ,[b] G. Blasse, J. Chem. Phys ., 45(7) (1966) 2356 ,[c] G. Blasse, Struct . Bond. ( Berl.), 42 (1980) 
1,[d] T. Hoshina , Luminescence of rare earth ions, Sony Research Center Rep., 1983  
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Energy  levels of  lanthanides  ions in LaF3 (W. T. Carnall , G.L. Goodman,  K. Rajnak  et  R. S. Rana , J. Chem . Phys., 90, 3443 (1989))  
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Les sondes  structurales  

Eu3+ 
5ŞŎƻƳǇǘŜ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǎƛǘŜǎ ƻŎŎǳǇŞǎ ǇŀǊ ƭΩƛƻƴ ŘƻǇŀƴǘΥ 
 - Transition singulet ςsingulet 5D0-

7F0  

Détermination de la symétrie du site 

Groupe ponctuel de symétrie 
 9ŎƭŀǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ǎƻǳǎ ƭΩŜŦŦŜǘ  
 du champ cristallin 

Ecart à la centro-symétrie: 
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Détermination de la symétrie: site centro /non centro  
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Jubera  V., Chaminade  J. P., Garcia A., Guillen  F. and Fouassier C. J Lumin. 2003, vol. 101, n ° 1-2, p. 1 -10. 
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Projection selon le plan (b) 

Les sondes  structurales  
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